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Uma das formas de se reduzir as perdas de P é a liberação gradual dos nutrientes contidos nos fertilizantes, 

daí a importância dos polímeros ou adubos revestidos. A liberação gradual, promovida pelo revestimento do fertilizante 
fosfatado, teoricamente faz com que o contato do fósforo com os óxidos de Fe e Al e a argila seja reduzido, reduzindo 

assim drasticamente a formação de compostos estáveis.  Esses fertilizantes revestidos com polímeros, mantem o 

elemento mais disponível para as plantas, o que pode resultar em menores doses do fertilizante, visto que com o 

aumento da eficiência nutricional das plantas pode ter grande impacto sobre a produtividade do cafeeiro e seus custos 
de produção (Amaral et al., 96 M.S. Scalco et al. , 2011). Avaliou-se o crescimento do C. canephora em relação aos 

fertilizantes fosfatados de eficiência aumentada. O experimento foi conduzido em campo, na Fazenda Experimental em 

Sooretama-ES do Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, Incaper. E tem por objetivo avaliar o crescimento 

vegetativo das plantas de café conilon. O delineamento experimental é o de blocos ao acaso com 3 repetições 
correspondendo a 9 tratamentos, sendo T1- controle; T2- 37g/planta de superfosfato triplo; T3- 74g/planta de 

superfosfato triplo, T4- 148 g/planta de superfosfato triplo; T5- 296 g/planta de superfosfato triplo; T6- 37 g/planta de 

Kincoat P; T7- 74 g/planta de Kincoat P; T8- 148 g/planta de Kincoat P; T9- 296 g/planta de Kincoat P, cujos 

tratamentos aplicados uma vez ao ano. As parcelas são constituídas por 12 plantas úteis, sendo 3 plantas de cada clone 
(02, 120, 153 e 201-I). Utilizaram paquímetro e régua para aferição dos coletos, ramos plagiotropicos e altura das 

plantas em 2 avaliações num período de 3 meses.   

 

Tabela 1 - Resumo da análise de variância; em blocos ao acaso; de características avaliadas em plantas de café conilon; 
em experimento conduzido em 2017 

 

 


